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Figura 2.4. Anca. Distribuzione delle tipologie di accoppiamento. Sostituzione totale in urgenza 
(anni 2007-2021)
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Legenda: CoP = ceramica/polietilene, CoC = ceramica/ceramica,
MoP = metallo/polietilene, MoM = metallo/metallo,
CoM = ceramica/metallo, MoC = metallo/ceramica.

Note: 
Si tratta dei soli interventi che riportano l'impianto di una testa 
e un inserto 
Il primo componente indica il materiale della testa, il secondo 
il materiale dell’inserto

Errata corrige
La figura 2.4 riporta erroneamente dei dati relativi al 2021. Qui la versione aggiornata:


